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Tóm tắt:

Trong những năm gần đây, sự suy giảm mạnh cả về trữ lượng lẫn 
chất lượng của nguồn quặng kẽm sunfua trong nước - nguyên liệu chủ 
yếu để sản xuất kẽm kim loại tại Việt Nam - đã đặt ra những thách 
thức lớn cho ngành công nghiệp luyện kẽm. Do đó, việc phát triển 
các công nghệ chế biến thay thế cho quặng kẽm oxit nghèo (5-10% 
Zn) ngày càng trở nên cấp thiết. Mỏ Chợ Điền (tỉnh Thái Nguyên) 
chứa loại quặng này với đặc điểm phong hóa mạnh, hạt mịn, thành 
phần khoáng vật phức tạp, trong đó khoáng chứa kẽm gồm smithsonit, 
hemimorphit, chalcophanit và tạp chất chính là gothit, sét, cacbonat.

Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả tuyển nổi dưới các chế độ công 
nghệ khác nhau: khử và không khử slam, các chế độ thuốc tuyển, 
cũng như so sánh giữa máy tuyển nổi cơ giới và máy tuyển nổi tự 
tràn (TankCell). Kết quả thí nghiệm cho thấy, hệ thuốc Na₂S_Tan–X_
Sep–X kết hợp với chế độ không khử slam cho hiệu quả cao hơn so 
với các hệ thuốc truyền thống. Ngoài ra, so sánh giữa hai loại thiết bị 
tuyển cho thấy, máy TankCell thu được quặng tinh chứa 21,75% Zn 
với thực thu 62,7% chỉ sau một lần tuyển tinh, trong khi máy cơ giới 
cần hai lần tuyển tinh mới đạt 21,18% Zn với thực thu 62,5%. Các kết 
quả này khẳng định tính khả thi về mặt công nghệ của tuyển nổi đối 
với quặng kẽm oxit nghèo, phức tạp tại Việt Nam, đồng thời cung cấp 
cơ sở thực tiễn cho khả năng áp dụng công nghiệp.

Từ khoá: Tuyển nổi; Quặng oxit kẽm; Máy tuyển nổi; Thuốc tuyển nổi;

Abstract: In recent years, the rapid decline in both reserves and quality 
of domestic zinc sulfide ores—the primary raw material for zinc metal 
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