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Tóm tắt:

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng hạ độ sâu 
tuyển tại Nhà máy tuyển rửa quặng bauxit Đắk Nông dựa trên phân 
tích thực nghiệm và mô phỏng cân bằng khối lượng. Kết quả khảo sát 
bùn thải cho thấy các cấp hạt 0,25-1 mm chiếm khoảng 10-20 % khối 
lượng bùn và có hàm lượng Al₂O₃ từ 44-46 %, đủ tiêu chuẩn để phối 
trộn làm quặng tinh. Khi thu hồi cấp +0,5 mm bằng sàng rung mịn, 
thu hoạch quặng tinh tăng từ 48,25 % lên 50,58 %, tương ứng 66.500 
tấn/năm, trong khi chất lượng quặng tinh hầu như không thay đổi 
(Al₂O₃ giảm 0,24 %, SiO₂ tăng 0,02 %). Ba mô hình hạ độ sâu tuyển 
đã được xây dựng, trong đó giải pháp tối ưu là sử dụng thêm sàng lỗ 
lưới 0,5(0,75) mm kết hợp điều chỉnh lưới sàng chính và giảm độ hạt 
ranh giới của máy rửa cánh vuông xuống 0,5 mm. Giải pháp này ít 
can thiệp vào dây chuyền, chi phí đầu tư thấp nhưng hiệu quả kinh tế 
- môi trường cao, phù hợp với chiến lược tận thu tài nguyên của TKV 
trong giai đoạn 2025-2030.

Từ khoá: bauxit Đắk Nông; độ sâu tuyển; thu hồi quặng tinh; bùn 
thải; tận thu tài nguyên.

Abstract: This paper evaluates the feasibility of reducing the cut-size 
(D₅₀) in the Dak Nong bauxite washing plant based on experimental 
analysis and mass-balance simulation. Tailings characterization shows 


	Hội nghị ITMP
	Mục lục kỷ yếu
	Phân tích tiềm năng thu hồi quặng tinh và giải pháp hạ độ sâu tuyển cho nhà máy tuyển Bauxit Đắk Nông

